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1.0 Allgemein

Neben den Ublichen Winterarbeiten wie Unterwasserschiff Nassschleifen und
neues Antifouling aufbringen, Flaggenstockerneuerung mit Nationale,
Feuerldscher neu befestigt,

Motorinspektion und Prifung der Navigationsbeleuchtung hatten wir uns fur den
Winter viel vorgenommen. Einige Vorhaben wie Erneuerung der Sprayhood und
Anfertigen einer Kuchenbude wurden aus Kostengrinden zurtickgestellt.

So konzentrierten wir uns auf die fiir uns wichtigen Dinge, was auch schon genug
war.



2.0 Decksanierung

In den zurickliegenden Jahren beobachteten wir, dass das Deck um den Mast
herum nicht mehr die Stabilitat hatte wie man es eigentlich zu erwarten war. Beim
Begehen des Decksaufbaus konnte man ein gewisses nachgeben des Decks
feststellen. Bei der Suche nach der Ursache stiel3en wir auf die
Decksdurchfiihrung fur die Kabel des Mastes.

Entfernter MastanschlufZkasten mit mangelhaft durchgefihrter Abdichtung.

-

Die Bohrung durchs Deck
wurde nicht an den Randern
versiegelt.

Wir haben dann eine weiche Stelle im Deck aufgeschnitten und festgestellt, dass
der Deckskern durchfeuchtet war. Bei der Druckprobe mit den Fingern auf den
Kern, lief Wasser in die Vertiefung des Fingerabdrucks. Bei diesem Zustand war es
klar, dass im Zusammenhang mit Frost sich die Verklebung zum Kern I6sen
musste. Die Statik des Decks war nicht mehr gegeben (vergleiche normale
Zimmertlr mit Pappstrukturkern-auf3erst stabil).



Ansammlung von
Wasser und abgeldste
Verklebung

Nach dieser Feststellung entschlossen wir uns fur eine Grundsanierung des Decks
um den Mast.

Um diese Arbeiten durchzufihren musste das Deck grof3flachig getffnet werden,
denn wir wussten nicht, welches Ausmal} die Ablésung angenommen hatte.

Wir haben dann noch im Herbst 2015 den sichtbaren Kern vollstandig entfernt um
eine moglichst lange Trockenphase bis zur eigentlichen Reparatur im Frihjahr zu
haben.

Bevor wir uns an die Verklebung des neuen Kerns heranmachten, holten wir uns
professionelle Hilfe. Herr Dr. Kay Schwarzkopf von der Firma Synlab (Hersteller



von Kurolonvon Epoxidharzen in Industriequalitat) machte dann im Mérz 2016
einen Kurzlehrgang im Umgang mit Epoxidharzen. Dieser Lehrgang war sehr
wichtig fur die Beteiligten, denn er nahm uns die Scheu mit diesem Material
umzugehen.

Das grofRte Problem bei den anstehenden Arbeiten war das Wetter im Frihjahr
2016. Fur die Verklebungen brauchten wir Temperaturen von mindestens 10° C.
Der Marz bescherte uns jedoch Uberwiegend Temperaturen zwischen 0° und 10°C,
was unsere Arbeiten stark beeintréachtigte.

Mit Infrarotstrahlern konnten wir die Arbeiten ein wenig beschleunigen, so dass wir
in der ersten Mai Woche die Decksarbeiten zum Abschluss bringen konnten.

Heiko beim
Einkleben des
neuen Kerns.

Um den
Anpressdruck
moglichst
gleichmalig auf
den Kern zu
bringen, wurde
der Kern mit
Taucherblei
gleichmalig
beschwert.

Der erste Kern ist angepasst und verklebt (05.04.2016)



Neue eingegossene
Decksdurchfihrung

Das Deck ist wieder zu, jetzt fehlt nur noch die Farbe. (30.04.2016)

Bevor es an die Lackierarbeiten geht miissen die zu lackierenden Flachen
angeschliffen und abgeklebt werden.

Peter und Niels bei Schleifarbeiten (30.04.2016)



Dienstag den 17. Mai 2016 das Deck
im neuem Glanz.

Jetzt kann es ans Aufriggen und
Auftakeln gehen

3.0 Reling Erneuerung

Im laufe der Jahre hat sich der eine oder andere an der Obadja Reling betatigt. Da
es keine verntinftigen Aufnahmen fir die Relingsstiitzen gab oder diese nicht mehr
funkttionstiichtig waren wurden die Relingsstitzen in die vorhandenen Aufnahmen
eingeklebt. Nun waren einige Relingsstitzen, offensichtlich durch Mandver, nicht
mehr so ganz gerade und sollten gerichtet werden. Der Ausbau der Stiitzen konnte
nur mit erheblichen Aufwand durchgefihrt werden.

An dieser Stelle entschlossen wir uns, die Stiitzenaufnahmen so herzurichten,
dass zukinftig die Stitzen mit wenig Aufwand zu entfernen sind. Auch die
Bohrungen fir die Relingsdrahte waren nicht fachgerecht ausgefihrt.

Die Relingsstitzen wurden gerichtet und die Bohrungen mit Hiillsen versehen (an
dieser Stelle vielen Dank an Karl-Heinz Preisentanz der diese Arbeiten Gbernahm).



Vorher: scharfe Bohrungen Nacher: Bohrungen mit Einpresshiilsen



Bevor die neuen Halterungen
zur Aufnahme der
Uberarbeiteten Relings Stutzen
eingeklebt werden konnten,
mussten die Decksbohrungen
exakt aufgebohrt werden.

Hier Maike bei den
Bohrarbeiten!

Die Konstruktion der Relingsdraht-
abspannung im Bereich der
Winschen wurde geandert. Auch
die Relingsdrahte wurden erneuert.






